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DANE OGOLNE

Budynek przy ul. Tarnowskiego nr 1 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
numerem A — 707 z dnia 16.01.1984 r. Biata karta obiektu opracowana jest przez
Teresg Piekarz w grudniu 1995 r. Budynek zostat wzniesiony w latach 1907 — 1912
(data ,,1912“ znajduje si¢ na naczétku fasady od strony poludniowe;).

Pierwotne przeznaczenie budowli bylo dla dziatalnosci Towarzystwa
Zydowskiego ,,Jad Charyjcym* — miejsce spotkan cztonkéw Towarzystwa
Wzajemnej Pomocy Rekodzielnikéw Zydowskich i miejsce imprez kulturalnych
(duze, reprezentacyjne pomieszczenie na I pigtrze ze sceng i dwoma balkonami). Jak
podaje Teresa Piekarz robotnikami budowlanymi kierowat inz. S. Korban i on
najprawdopodobniej byt autorem projektu architektonicznego budynku. Po II wojnie
$wiatowej miescila si¢ tu Biblioteka Miejska na parterze i siedziba Ogniska
Baletowego na pierwszym pigtrze.
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Fot. nr 1. d. Budynek Towarzystwa Zydowskiego ,,Jad Charyjeym¥, Elewacja frontowa.



WYNIKI BADAN KONSERWATORSKICH

Badania odkrywkowe wykonano w pi¢ciu pomieszczeniach na parterze, w
sieni i holu, w klatce schodowej oraz w sali widowiskowej na I pietrze a takze na
elewacji.

Wykonano gcznie:
- 98 odkrywek na $cianach, sklepieniach, stropach i podniebiach w
pomieszczeniach budynku
- 33 odkrywki na stolarce okiennej i drzwiowej
- 8 odkrywek na elewacji
dla porzadku ponumerowano pomieszczenia na parterze od 1 do 5 jak widaé na

planie:
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Fot. nr 2. Plan parteru z ponumerowanymi pomieszczeniami, gdzie wykonywane byly odkrywki,



Parter

Pomieszezenie nr 1

Fot. nr 3. Pomieszczenie nr 1, usytuowane na parterze po prawej stronie sieni.

Usytuowane jest na parterze po prawej stronie sieni. Jest to najwieksze

pomieszczenie tgczace si¢ z sienig i sgsiednim pomieszczeniem nr 2 od strony pin-
Wwéh. Budynku. O$wietlone trzema wysokimi oknami zamknigtymi od gory

pétkoliscie. Podloga z parkietu, strop wsparty na belkach stalowych w formie
wydtuzonych prostokatéw o tuku odcinkowym.

W pomieszczeniu zachowala si¢ oryginalna stolarka okienna i drzwiowa
(drzwi do pomieszczenia nr 2 wtdrnie obite zostaly dykta) parkiet utozony w jodetke
w dobrym stanie zachowania.



W pomieszezeniu nr 1 wykonano 10 odkrywek na $cianie i 4 odkrywki na
stolarce okiennej i drzwiowe;j.

= Odkrywka or | - stratygraficzna - w glifie okiennym . Brak dekoracji.

Stratygrafia warstw widoczna w odkrywce:

tynk wapienno piaskowy

pobiata wapienna

gladka warstwa malarska w kolorze kremowym
gladka warstwa malarska w kolorze r6zowym
warstwa szpachléwki szara

gladka warstwa malarska w kolorze z6ttym
szara warstwa szpachlowki

gladka biala warstwa malarska

.
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Whioski: najstarsza warstwa malarska w glifach jest gtadka w kolorze
kremowym. Zostata przemalowana 5 razy.



- Odkrywka nr 2 — na §cianie poludniowej ( w poblizu naroznika pld-zach).
Widoczne $lady dekoracji z zaznaczonym poziomym paskiem —
najprawdopodobniej lamperia na wysokosci 1.40 m.

Fot. nr 5. Odkrywka nr 2 w pomieszczeniu nr 1
Odkrywka nr 3 — w narozniku pin- zach. Zachowaly si¢ $lady polichromii na
$cianie zachodniej. Na $cianie p6éinocnej tynk $wiadczacy o tym ze w tym
narozniku usytuowany byl piec ogrzewalny.

Fot. nr 6. Odkrywka nr 3 w pomieszczeniu nr 1. Widoczna zaprawa gdzie prawdopodobnie
znajdowat si¢ piec ogrzewalny.

Odkrywka nr 4 — na Scianie péocnej. Widoczne sg pionowe paski w kolorze
ciemnougrowym
Odkrywka nr 5 — na $cianie p6inocnej. Brak polichromii.



= Odkrywkanr 6 i 7-w gérnych partiach $ciany wschodniej i pénocne;j.
Polichromia z pocz. XX w. w do$¢ dobrym stanie ( istnieje mozliwosé
odczytania pierwotnej formy i kolorystyki.

Fot. nr 7. Odkrywka nr 6 w pomieszczeniu nr 1 z odstonigtg polichromig.

Fot. nr 8. Odkrywka nr 7 w pomieszczeniu nr 1 z odstonigtg polichromis.

Odkrywka nr 8 — na $cianie wschodniej. Odkryte §ladowe ilosci polichromii.
Odkrywka nr 9 — w narozniku ptd- wsch. Widoczne $lady polichromi
z widocznymi podziatam poziomymi i pionowymi.



Odkrywka nr 10 - na stropie belkowym z odcinkowymi wysklepkami.
Odslonigta polichromia — na niebieskim tle blizej nieokre$lony ksztatt (
ciemna szaro$¢ — by¢ moze zarys ptaka)

Fot. nr 9. Odkrywka nr 6 wykonana na stropie w pomieszczeniu nr 1

W calym pomieszczeniu, we wszystkich odkrywkach odnaleziono pierwotna
polichromi¢ w réznym stopniu zachowania. W dwéch odkrywkach ptaszczyznowych
(g6rne partie $ciany zachodniej i pétnocnej) wyrdzniajg sie stosunkowo dobrze
zachowang polichromia. W odkrywce odstonity si¢ malowidta w formie
przestylizowanych motywéw dekoracyjnych: na jasnokremowym tle pionowe i
ukosne waskie paski w kolorze szarym oraz cynobrowe palmetki. Réwniez w
pozostalych odkrywkach odstonigto fragmenty polichromii. Stan zachowania
polichromii pozwala na odczytanie jej pierwotnej kolorystyki.

Oryginalne tynki piaskowo wapienne z pocz. XX w. zachowaly sie w dobrym
stanie na wszystkich $cianach. Glify okienne gladko malowane w kolorze kremowo-
rézowym.

Uwaga: wskazane jest odstoniecie polichromii na wszytskich $cianach i na
stropie i przeprowadzenie peinej konserwacii.



Wykonano 4 odkrywki na drzwiach i oknach. Wykazaty one, ze drzwi
pierwotnie byly w kolorze ciemnobragzowym z ciemniejszym mazerunkiem a okna w
kolorze bialym z szarym mazerunkiem. Drzwi i okna byly kilkakrotnie przemalowane
farbami olejnymi. Stwierdzono 5 warstw przemalowan.
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Fot. nr 10 i 11. Odkrywki na drzwiach i oknie. Pierwotnie drzwi kolor mialy ciemno brazowy
z mazerunkiem a okna biaty z szarym mazerunkiem

W pomieszczeniu nr 1 wystepuja trzy duze podwéjne okna od géry zamkniete
péikoliscie z ozdobnymi, dodatkowymi podziatami szprosami. W oknie w poblizu
naroznika ptd — zach - lemi¢ o tuku falistym. Proponuje si¢ przeprowadzenie penej
konserwacji stolarki z zachowaniem jej pierwotnej formy ( w przypadku wymiany
bardziej zniszczonych elementéw — nalezy powtérzy¢ pierwotng forme i oryginalne
podziaty. W pomieszczeniu tym znajdujg si¢ dwie oryginalne kratki wentylacyjne.
Odkrywki wykazaly, Ze sa one wykonane z blachy.

Na podiodze oryginalny parkiet, kotry powinien zosta¢ zachowany. W
drzwiach $rodkowych nalezy usungé nabitg wtérnie dykte.

W oknach wystepuja oryginalne kamienne parapety, ktére powinne zostaé
oczyszczone z przemalowan olejnych i po konserwacji eksponowane bez
przemalowan ( szary piaskowiec).



Pomieszczenie nr 2

Fot. nr 12. Pomieszczenie nr 2 usytuowane od strony pin-wsh. budynku.

Usytuowane od strony pin—wsch budynku, Igczy sie z pomieszczeniem w/w nr 1 i
hallem gléwnym w czgsci srodkowej budynku. Wngtrze na rzucie zblizonym do
kwadratu oswietlone jest dwoma wysokimi oknami w $cianie wschodniej o fuku
p6ipenym. Podloga z parkietu ulozonego w jodelke w dobrym stanie. Strop

analogiczny jak w pomieszczeniu nr 1.

Wykonano 11 odkrywek na $cianach i stropie.
- Odkrywka nr 1 —w glifie okiennym w $cianie wschodniej — najstarsza
warstwa w kolorze jasnobiekitnym.

Fot. nr 13. Odkrywka nr 1 w pomieszczeniu nr 2 wykonana w glifie okiennym.

in



= Odkrywka nr 2 — na $cianie wschodniej — odstonieta polichromia w kolorze
blekitnym

= Odkrywka nr 3 — na $cianie wschodniej ( gérna partia) — odslonieta zostata
oryginalna polichromia — dekoracja kwiatowa

Fot. nr 14. Odkrywka nr 3 w pomieszczeniu nr 2. Odsfonigta polichromia.

= Odkrywka or 4 — na $cianie pétnocnej. Brak oryginalnego tynku — tynk zostat

wymieniony na cementowo wapienny.

Fot. nr 15. Odkrywka nr 4 w pomieszczeniu nr 2. Odstoniety wtérny tynk.
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Fot. nr 16. Odkrywka nr 6 w pom

Odkrywka nr 5 i 6 — na $cianie potudniowej — odslonigte dekoracje w gérnej
partii $cian przedstawiajace réze.

<t

bt

ieszczeniu nr 2. Odslonigta polichromia.

Odkrywka nr 7 — dolna partia $ciany poludniowej — na niebieskim tle
ciemnoniebieskie kropki.

Fot. nr 17. Odkrywka nr 7 w pomieszczeniu nr 2. Odstonieta polichromia.

Odkrywka nr 8 — na $cianie ptd-zach. Gtadkie niebieskie tlo.
Odkrywka nr 9 —na $cianie zachodniej w pétnocnej czeéci — tynki wtérne

12



Odkrywka nr 10 i 11 — dwie odkrywki na stropie — odstonigta pierwotna
dekoracja na szarym tle okragle pomarariczowe ksztalty ( by¢ moze owoce)

Fot. nr 18. Odkrywka nr 10 wykonana na stropie, w pomieszczeniu nr 2. Odsfonigta polichromia.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wykonano 7 odkrywek ma drzwiach i oknach

drewniane plyciny w glifach pierwotnie jasnobrgzowe z mazerunkiem
okna pomalowane pierwotnie jak pomieszczeniu nr 1, na bialy kolor

z szarym mazerunkiem

parapety drewniane, przeznaczone do konserwacji
parkiet — utozony w jodetkie, w dobrym stanie

Pomieszczenie nr 2 pierwotnie bylo dekorowane polichromia na $cianach i
stropie. Obecnie na $cianie péinocnej i péinocnej czedci Sciany zachodniej
polichromia nie zachowata si¢ — wymienione zostaly tynki. Zachowane sg dwie
oryginalne kratki wentylacyjne.

W $cianie potudniowej zachowata si¢ szafka Scienna, najprawdopodobniej
wtdrnie wykonana ( proponuje si¢ jg zachowac)

12



Dos¢ dobrze zachowana polichromia w formia fryzu: na szarym tle
wyrdzniajg si¢ eliptyczne pola utworzone z przestylizowanych wieficow gdzie po
srodku namalowane sg trzy duze r6ze w kolorze rézowym z zielonymi listkami. Na
Scianach gtadkie tho w kolorze soczystego jasnego biekitu. W jednej z odkrywek na
w/w tle odkryto ciemno bigkitne kropki. (By¢ moze podobnie jak w pomieszczeniu nr
3, z kropek utworzony byt wzér). Proponuje si¢ konserwacje polichromii na stropie
w cato$ci oraz na $cianach, na ktérych zachowal sie oryginalny tynk piaskowo
wapienny z pocz. XX w. Na stropie rowniez odkryto fragmenty polichromii na

szarym tle.by¢ moze byly to cynobrowe owoce.

Pomieszczenie nr 3

Fot. nr 19. pomieszczenie nr 3. Sciana zachodnia.

Na rzucie zblizonym do kwadratu od strony zachodniej analogiczne do
pomieszczenia nr 2 od strony wschodniej. Podloga z parkietu, strop belkowy,
odcinkowy. Zachowane dwie oryginalne metalowe kratki wentylacyjne.

Odkrywki wykonano na wszystkich $cianach i stropie. W dwéch miejscach na
scianie pofudniowej i wschodniej odkryto czesciowo zachowana dekoracje ( tacznie
wykonano 8 odkrywek)

14



Odkrywka nr 1 — na $cianie wschodniej w gérnej partii. Brak polichromii.
Widoczny zielony gladki kolor;

Odkrywka nr 2 — na $cianie wschodniej w gérnej partii. Brak polichromii.
Odkrywka nr 3 — na $cianie wschodniej w dolnej partii. Odstonieta
polichromia w formie kropek i plamek na zielonym tle. Bardzo zniszczona.

Fot. nr 20. Odkrywka nr 3 wpomieszczeniu nr 3 na $cianie wschodniej, odsfonigta polichromia.

- Odkrywka nr 4 — na §cianie poludniowe w dolnej partii. Brak polichromii.

- Odkrywka nr 5 — na $cianie potudniowej w gérnej partii. Odstonieta
polichromia w formie zgeometryzowanych ornamentéw roélinnych. Widoczne
listki i r6ze przestylizowane.
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Fot. nr 21. Odkrywka nr 5 wpomieszczeniu nr 3 na $cianie potudniowej, odstonigta polichromia.

- Odkrywka nr 6 — na zachodniej $cianie w gornej partii. Brak polichromii.

- Odkrywka nr 7 — na potnocnej $cianie. Brak polichromii. Tynk zostat
wymieniony.

- Odkrywka nr 8— wykonana na stropie. Slady polichromii. Bardzo zniszczona.

Na $cianie potudniowej: na szarozielonkawym gladkim tle wystepuja motywy
dekoracyjne, zgeometryzowane i utworzone z matych kropek w kolorze biatym i
wigkszych w formie ,,tezki“ w kolorze karminowym.

Na $cianie wschodniej fryz utworzony zostat z rozetek, kropek i kresek mocno
przestylizowanych, listkéw i motywéw kwiatowych ( r6ze?). od géry wystepuja
r6znej szerokoéci szare paski. Tto podobnie jak w partiach nizszych scian w kolorze
jasnoszaro — zielonkawym.

Stan zachowania tynkéw w dolnych partiach $ciany pétnocnej i zachodniej
bardzo zly, tynk odpada od ceglanego podtoza duzymi ptatami z powodu znacznego
zawilgocenia. Na stropie odkryto réwniez $lady polichromii w zlym stanie
technicznym ( tuszczace si¢ warstwy).

14



Odkrywki na oknach i drzwiach:

Fot. nr 22. Odkrywka na drzwiach, najstarsza warstwa ciemnobrgzowa z mazerunkiem.

Stolarka drzwiowa ciemnobrazowa a okienna biata z szarym mazerunkiem. Dwa okna
w Scianie zachodniej analogiczne jak w pozostalych wnetrzach. Od zewnatrz
zabezpieczone ozdobnymi koszowymi kratami. Parapety drewniane, przeznaczone do
konserwacji.

Pomieszczenie nr 3 pierwotnie w calosci bylo polichromowane, na $cianie pétnocnej
oryginalny tynk nie zachowat si¢. Pracami konserwatorskimi moglyby by¢ objete
zachowane fragmenty z polichromig.

17



Fot. nr 23. Pomieszczenie nr 4. Widok na péinocng $ciane z czteroskrzydlowymi drzwiami.

Na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu o§wietlone dwoma oknami w
$cianie poludniowe;.
Wykonanych zostato 7 odkrywek na $cianach i stropie.

= Odkrywka nr 1 — na $cianie zachodniej w dolnej partii. Brak polichromii.
Odstonigty gladki bigkitny kolor.

Fot. nr 24. Odkrywka nr 1 w pomieszczeniu nr 4
- Odkrywka nr 2 — na §cianie zachodniej w gornej partii. Odstonieto zarys
polichromii, ktéra istniata ale zostata mocno przemyta w trakcie poprzednich
remontéw. Dekoracja w formie zgeometryzowanych ornamentéw bez

zachowanego kolo v,

19



Fot. nr 25. Odkrywka nr 2 w pomieszczeniu nr 4. Widoczne §lady dekoracji.

Odkrywka nr 3 — na $cianie péinocnej w gornej partii. Brak polichromii.
Odkrywka nr 4 — na $cianie wschodniej w gérnej partii. Brak polichromii.
Odkrywka nr 5 — na $cianie potudniowej w gérnej partii. Brak polichromii.
Odkrywka nr 6 — wykonana na stropie. Odslonieto §lady polichromii mocno
przemytej.

Fot. nr 26. Odkrywka nr 6 wykonana na stropie w pomieszczeniu nr 4. Widoczne §lady dekoracji.
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Odkrywki na $cianach ujawnily pierwotng polichromie, ktéra zostata mocno przemyta
podczas poprzednich remontéw. Pod stropem opartym na belkach stalowych
wystepuje szeroki fryz utworzony z poziomo utozonych rombéw z dodatkowym
wypelnieniem rozetkami. Dekoracja ta zachowata si¢ §ladowo — zostata przemyta na
calej powierzchni. Ponizej $ciany byly gtadko malowane w kolorze jasnoblekitnym w
odcieniu zielonym. Odkrywki na stropie ujawnily istnienie polichromii podobnie jak
na $cianach jednam obecnie polichromia jest mocno przemyta. Z uwagi na zty stan
zachowania polichromii nie przewiduje si¢ konserwacji ale nie nalezy skuwaé
tynkow. Stan zachowania tynkéw do$¢ dobry.

Stolarka drzwiowa: Migdzy pomieszczeniami 3 i 4 - czteroskrzydlowe drzwi.
Stolarka w kolorze brazowym. ( w drzwiach zachowala si¢ stara klamka) Dwie pary
drzwi w $cianie wschodniej. Mniejsze drzwi znajdujace sie od potudniowej strony s

wtorne.

_ !
Fot. nr 27. Odkrywki na drzwiach i stolarce. Drzwi byly brazowe, okna biate z szarym

mazerunkiem,

Parapety okienne z tworzywa sztucznego, oryginalnych brak. Stolarka okienna w
kolorze biatym z szarym mazerunkiem.
Podloga z biatych desek — parkietu brak.

mn



Pomieszczenie nr 5

Fot. nr 28. Pomieszczenie nr 5.

Wykonano 7 odkrywek. Nie odnaleziono $lad6w polichromii. W
stratygraficznym ukladzie warstw — mniejsza ilo$é warstw, co moze $wiadczyé o
wymianie w tym pomieszczeniu pierwotnych tynkéw. Stolarka drzwiowa
jasnokremowa, mazerowana. Okno w poludniowej Scianie analogiczne jak w
pomieszczeniu nr 1 ( faliste §lemi¢). Parapet kamienny. Parkiet ulozony w jodelke.
W pomieszczeniu nr 5 w przesle péinocnym strop plaski zostat zastoniety
podwieszonym sufitem z karton-gipsu, w przg$le potudniowym sufit z nowym
tynkiem.
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Sien

Na osi centralnej budynku od strony potudniowej. Sien sklada si¢ z dwéch czesci
oddzielonych drzwiami wahadlowymi.

Fot. nr 29. Sief.. Drzwi wahadlowe z dos$wietleniem.

Cze$€ pierwsza sieni:

Fot. nr 30. Pierwsza czg$¢ sieni. Widoczne wtérne drzwi wejéciowe.

77



Rodzaj wiatrotapu z drzwiami gtéwnymi, wtérnymi. Pierwotne drzwi powinno si¢

odtworzy¢ na podstawie istniejacych fotografii archiwalnych.

Fot. nr 31. Archiwalne zdj¢cie budynku przed wymiang drzwi wejsciowych.

Wykonano 4 odkrywki na $cianach i sklepieniu krzyzowym. Na $cianach
tynki czgsciowo wymienione na nowe, brak polichromii. Na sklepieniu $lady
dekoracji — na jasnoszarym tle pojedynczych tuski niebieskiego koloru- brak
mozliwosci rozwarstwienia od mtodszych pobiat.
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Fot. nr 32. Odkrywka na écianie w pierwszej czgsci sieni. Brak dekoracji. Jasno szary kolor $ciany.

Posadzka ozdobna z plytek ceramicznych stosunkowo dobrze zachowana. Nalezy
podda¢é posadzke konserwacji.

T P

Fot. nr 33, Posadzka z plytek ceramicznych w sieni.
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Fot. nr 34. Druga cze$¢ sieni.

Wykonano 4 odkrywki na $cianach i sklepieniu krzyzowym. Brak zachowane;j
dekoracji na Scianach. Na sklepieniu dekoracja zachowana szczatkowo, w formie
niebieskich szlaczkow.

Fot. nr 35. Druga czgs¢ sieni. Odkrywka na sklepieniu. Zachowana szczatkowo dekoracja.
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Fot. nr 36. Druga czgéé sieni. Odkrywka na $cianie. Brak dekoracji. Najstarszy zachowany kolor $ciany

szroniebieski.

Stolarka drzwiowa: wykonane zostaly 4 odkrywki. Stolarka w kolorze
ciemnobrazowym z mazerunkiem. Drzwi dwuskrzydtowe z bocznymi ptycinowymi
$ciankami, oszklone z naswietlami. W drzwiach zachowaly si¢ oryginalne zawiasy.
Posadzka analogiczna jak w pierwszej czgsci sieni.

Nalezy usunaé grubg warstwe olejnej farby z kamiennych stopni. Krawedzie
stopni zabezpieczone sg przerdzewiatymi sztabami.

Fot. nr 37. Hall gtéwny.
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Usytuowany jest po Srodku budynku, pelni on role komunikacyjng z poszczegélnymi
pomieszczeniami i z klatka schodowsa. Zachowata si¢ w dobrym stanie posadzka
z plytek ozdobnych tworzacych wzér dywanowy. Nalezy poddaé ja konserwacii.

] ,‘

L

g e |

Wykonano 6 odkrywek na $cianach i sklepieniu krzyzowym.

Na scianach brak polichromii — pierwotna warstwa — jasnokremowy gladki kolor. Na
sklepieniu dekoracja zachowala si¢ szczatkowo, podobnie jak w sieni ( pojedyficze
tuski blekitnego koloru). Brak mozliwosci oddzielenia od miodszych warstw pobiat.

Fot. nr 39. Odkrywka wykonana w hallu giéwnym na sklepieniu. Pojedyficze luski niebieskiego

koloru.
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Przepierzenie w kierunku klatki schodowej i piwnicy. Drzwi do sktadzik6w —
wymienione zostaly futryny i skrzydta drzwiowe. Drzwi do pomieszczetinr 2 i 3
zachowaly si¢ pierwotne, w kolorze ciemnobragzowym, mazerowane. W hallu brak
jest okien — oswietlenie posrednie przez naswietla w sieni. Dotem $ciany hallu i sieni

obiega lamperia ze sztucznego tworzywa — nalezy jg zlikwidowaé.

Klatka schodowa

Fot. nr 40, Klatka schodowa.

Zostato wykonanych 16 odkrywek na $cianach, podniebiach biegéw schodéw
i spocznikéw. We wszystkich odkrywkach nie stwierdzono istnienia polichromii.
Stratygraficzna odkrywka na lamperii wykazuje 6 warstw przemalowan.

Najstarsza warstwa jest jasnokremowa.

Fot. nr 41, Odkrywka stratygraficzna na lamperii. Widocznych 5 warstw przemalowati.
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Na sufitach i podniebiach kolor jasnoszary. Polichromii brak.

Fot, nr 43. Odkrywki na $cianach
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W odkrywce nr 6 przy podciggu na I p. ( $cianka zachodnia) widoczny jest wtérny
tynk na jasnoszarym tle i niebieski, pionowy pasek.

Fot. nr 44. Odkrywka na klatce schodowej. Widoczne wtérne tynki z niebieskim paskiem.

Okna klatki schodowej z ozdobng oryginalng stolarks.

Na wysokosci spocznika migdzy parterem i I pietrem otwor okienny o tuku
koszowym, w gérnej czesci o uku pétpelnym z drewnianym parapetem.

Schody drewniane przemalowane farbg olejna ( farba do usuniecia).

Balustrada metalowa, ozdobna z drewniang porecza. Podniebie schod6w
prowadzacych na strych — z drewnianym oszalowaniem bez dekoracji. Na
spocznikach ozdobne plytki ceramiczne. W catej klatce schodowej na wszystkich
poziomach nie stwierdzono polichromii.

W



I pietro
Sala widowiskowa

Fot. nr 45. Sala widowiskowa.
Bardzo wysokie wngtrze o$wietlone pierwotnie pigcioma ozdobnymi oknami ( trzy
okna z tukowatym $lemieniem — na osi budynku. Parapety wykonane s3 z lastriko.

Wykonano dwie odkrywki stratygraficzne.
Odkrywka stratygraficzna nr 1 na plaszczyznach wokét plycin:
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W stratygrafii stwierdzono 8 warstw:

1.

.
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tynk piaskowo wapienny na ceglanym watku

pobiala jasnokremowa wapienna

warstwa jasnorézowa

warstwa ugrowa

warstwa ciemnorézowa

warstwa jasnor6zowa

biata szpachlowka

warstwa w kolorze rézowym (ptaszczyzny gladkie — to dla plycin) technika
kredowo klejowa

Odkrywka stratygraficzna nr 2 na plaszczyznach w plycinach:

Fot. nr 47. Odkrywka stratygraficzna na ptycinach w sali widowiskowe;.

W stratygrafii stwierdzono 7 warstw:

-
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tynk piaskowo wapienny na ceglanym watku

pobiata jasnokremowa wapienna

plyciny w kolorze ugrowym Iacznie z profilowanymi listwami sztukatorskimi
warstwa jasnor6zowa

warstwa rozowa

warstwa jasnor6zowa

warstwa w kolorze ciemnorézowym w plycinach

dodatkowo wykonano 13 odkrywek plaszczyznowych na $cianach.
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Wypukle plyciny wraz z profilowanymi obramieniami byly pierwotnie w kolorze
ugrowym.

Fot. nr 48. Odkrywka na plycinach w sali widowiskowej. Odstoniety oryginalny ugrowy kolor.
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Fot. nr 49. Odkrywka na profilowanych obramieniach plycin w sali widowiskowej. Odstoniety
oryginalny ugrowy kolor.

Plaszczyzny $cian wokot plycin byly w kolorze jasnor6zowym

Fot. nr 50. Odkrywka na $cianach wokét piycin w sali widowiskowej. Odstonigty jasnorézowy kolor.
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Zostaly rowniez wykonane odkrywki w gérnej czgsci Scian. Odkrywki wykonywano
z balkonu na wschodniej Scianie, obecnie przystonietego $cianka. W gérnym
pomieszczeniu na dawnym balkonie wykonano 6 odkrywek w gérnej czesci $cian i 3
odkrywki na suficie ze sztukateriami. Sciany podobnie jak na dole byly pierwotnie
malowane: gtadkie ptaszczyzny - w kolorze r6zowym, obramienia i plyciny - w

kolorze ugrowym o odcieniu z6itym.

Fot. nr 51. Odkrywki wykonane w gérnych partiach $cian sali widowiskowej z balkonu obecnie
przysltonigtego wtérng $cianka.

Odkrywki wykonane zostaly na $cianach, plycinach i sztukateriach. A takze na
balustradzie balkonu na péinocne;j scianie.

Sztukaterie nie byly zlocone. Sztukaterie byty pierwotnie pobielone pobiata wapienna

a najstarsze warstwy malarskie s3 w kolorze jasnoszarym i szaroblekitnym na

ornamencie kostkowym.
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Fot. nr 52. Odkrywka na sztukateriach w formie fryzu kostkowego. Najstarsza warstwa malarska
odstonigta w kolorze szaroniebieskim.

Fot. nr 53. Odkrywka na gzymsie w gérnej partii §cian sali widowiskowej. Widoczny Jjasnoszary kolor,
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Fot. nr 54. Odkrywka na sztukateriach na suficie w sali widowiskowej. Widoczny jasnokremowa
pobiala wapienna i jasnoszary kolor,
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Fot. nr 55. Odkrywka na sztukateriach na suficie w sali widowiskowej. Widoczny jasnokremowa
pobiata wapienna i jasnoszary kolor.,
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Fot. nr 56. Odkrywka na balustradzie balkonu na péinocnej Scianie w sali widowiskowej. Widoczny
jasnokremowa pobiata wapienna i ciemnorézowy kolor.

Wykonano 7 odkrywek na stolarce.

W scianie péinocne;j istniej trzy pary drzwi dwuskrzydtowych — pierwotnie brazowe
z mazerunkiem

Wykonano odkrywke stratygraficzng na drzwiach. Stwierdzono az 8 warstw
przemalowan.

Fot. nr 57. Odkrywka stratygraficzna na drzwiach w sali widowiskowej.
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Okna w kolorze jasnokremowym z delikatnie ciemniejszym mazerunkiem.
: 1] 4
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Fot. nr 58. Odkrywka na stolarce okiennej w sali widowiskowej.

Parkiet we wnetrzu zachowat si¢ w zlym stanie, utozony w jodetke — pole centralne.
Po bokach pas, bordiura z waskich klepek utozonych poziomo — stan zachowania
dobry.

W dolnych partiach $cian drewniana boazeria — do usuniecia.

Podloga na balkonie z desek. Wngtrze na balkonie oswietla gérna cze$¢ wysokiego
okna na osi skrajne;j.
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Odkrywki na elewacji wschodniej wykazaly, ze podczas ostatniego remontu starsze
tynki na gladkich ptaszczyznach zostaly skute w calosci a profilowane opaski nie
skuwano tylko je przemalowano. Oryginalnie byly w kolorze szarym. Tynki na
gladkich powierzchiach cementowo-wapienne z fakturalnie opracowana
powierzchnig. Okna byly ciemno bragzowe.
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Fot. nr 59. Odkrywka na elewacji. Widoczny brak oryginalnych zapraw , kt6re zostaly skute do cegly.

Obecnie tynk wapienno cementowy opracowany fakturalnie.
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Fot. nr 60. OdJ&ywka na elewacji wscho-&iej.

i 3 — 2 . e e o & 5 s
Fot. nr 61. Odkrywka na elewacji wschodniej. Widoczny szary kolor na profilowanych opaskach.
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Fot. nr 62. Odkrywka na elewacji wschodniej. Widoczny szary kolor na profilowanych opaskach.

i P

Fot. nr 63. Odkrywka na oknach na elewacji. Najstarsza zachowana warstwa malarska jest w kolorze
brazowym.
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Uwaga: w elewacji frontowe;j i bocznej od zachodu nie zostaly odtworzone trzy
pilastry z korynckimi kapitelami, miejsca te opracowano gladko przez co elewacja
utracila swoja symetryczng kompozycje. Podczas renowacji nalezy przywrécié jej

pierwotng forme.
Podsumowanie wynikéw badan konserwatorskich

Historyczna i artystyczna warto$¢ obiektu przy ul. Tarnowskiego nr 1 jest
bardzo wysoka. Warto$¢ historyczna wynika migdzy innymi z racji funkcji jaka miata
peni¢ budowla ( Budynek Towarzystwa Zydowskiego) oraz z uwagi na znajomos¢
z nazwiska inzyniera nadzorujgcego budowe, najprawdopodobniej réwniez autora
planéw architektonicznych (inz. S. Kormana).

Badania odkrywkowe wykazaly, ze oprécz reprezentacyjne;j sali widowiskowej na
pigtrze cztery pomieszczenia na parterze byly polichromowane o modernistycznych
cechach stylistycznych. W dwéch wnetrzach nr 1 i nr 2 na parterze od strony
wschodniej stan zachowania tych dekoracji pozwala na jej pelne odtworzenie i
konserwacj¢. Reprezentacyjna sala na I pigtrze po usunieciu wiérnych przemalowan,
po konserwacji powinna odzyska¢ sw6j pierwotny charakter i kolorystyke (obecnie
balkon na wschodniej $cianie nie pelni swojej pierwotnej funkcji).

Do najcenniejszej wartosci badanego obiektu nalezy oryginalna stolarka
okienna i drzwiowa. Inne elementy s3 réwniez godne zachowania miedzy innymi:
klatka schodowa, dekoracyjne posadzki, ozdobne kratki wentylacyjne, kraty koszowe
i kamienne parapety oraz schody w sieni.

Stolarka okienna wyr6znia si¢ sposréd juz nielicznie zachowanej w Jarostawiu
swojg oryginalnoscig i mistrzostwem wykonania. W elewacjach peni ona wiodaca
role kompozycyjna — z tej racji powinna byé konserwowana a nie wymieniona na
nows. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wymiany fragmentéw stolarki okiennej
ze wzgledu na zly stan techniczny, powinne one zosta¢ odtworzone w identyczny
sposob jak oryginal. Stolarka okienna i drzwiowa zachowata si¢ prawie w 100 %.
Odkrywki pozwolily ustali€ jej pierwotng kolorystyke i charakter gdzie dominowaty
mazerunki. Drzwi wejsciowe do budynku powinne zostaé zrekonstruowane na
podstawie zdje¢ archiwalnych. Nalezy takze zrekonstruowaé brakujace pilastry
z korynckimi kapitelami na elewacji frontowe;.
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