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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót murowych dla inwestycji 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalana z 

gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008  

Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 

obowiązujących norm przedmiotowych,  

Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,  

Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji 

murowych,  

Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 

użyciu zapraw budowlanych,  

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych 

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 

poziomych spoinach wspornych,  

Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja  której nie jest przystosowana do przenoszenia 

obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,  

Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót murarskich, w szczególności: 

 wykonania nowych i uzupełnienia ścianek i zamurowania po likwidowanych elementach 

stolarskich oraz uzupełnienia po przebiciach dla branż instalacyjnych 

 obsadzenia prefabrykowanych nadproży w ścianach murowanych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Bloki wapienno piaskowe 

Elementy murowe systemowe mają szerokość dostosowaną do grubości muru. Produkowane są one 

w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w 

klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki  E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym 

elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 3 
Roboty murarskie – ST 01.05 
   

Typ  Długość [cm]  Wysokość [cm]  Szerokość [cm]  

E8  33,3  19,8  8,0  

E12  33,3  19,8  12,0  

E15  33,3  19,8  15,0  

E18, E18S  33,3  19,8  18,0  

E24, E24S  33,3  19,8  24,0  

½E18  16,6  19,8  18,0  

½E24  16,6  19,8  24,0  

 

Zaprawy murarskie  

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. 

W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków stosuje się zaprawy zwykłe: 

poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych lub podstawowych, 

murowanie ściany piwnicznej. 

Zaprawy cienkospoinowe  

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma 

średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji 

zimowej. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania 

zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 

Zaprawy zwykłe  

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z 

zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych 

zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5. 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Nadproża prefabrykowane 

Nadproże typu L-19 stosowane są do konstruowania nadproży w ścianach zewnętrznych, osłonowych 

i nośnych nad otworami drzwiowymi i okiennymi oraz w wewnętrznych ścianach nośnych nad 

otworami drzwiowymi. 

Wymiary: 

-  wysokość: 19 cm 

-  szerokość: 9 cm 

-  długość: 90 – 270 cm, ze stopniowaniem co 30 cm 

Klasa betonu: B20 

Waga: ok. 30 kg/mb 
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Podstawowe dane techniczne ścian z bloków wapienno-piaskowych 

Izolacja akustyczna  

Typ bloku   Wartości projektowe wskaźnika ważonego 

izolacyjności akustycznej właściwej  

Wskaźnik dodatkowy 

Rw [dB]  

Ściany wewnętrzne RA1R

[dB]  

Ściany zewnętrzne RA2R

[dB]  

E24  52  49  56  

E18  48  45  52  

E15  47  43  50  

E12  45  42  48  

E8  43  40  45  

 

Klasyfikacja ogniowa  

Grubość ściany 

[cm]   

Poziom obciążenia    

0  0,2  0,6  1,0  

8  EI 60  -  -  -  

12  EI 120  REI 60  -  -  

15  EI 120  REI 120  REI 60  -  

18  EI 240  REI 240  REI 240  REI 120  

24  EI 240  REI 240  REI 240  REI 240  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru, np.: 

_ rusztowanie warszawskie, 

_ urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

_ wyciąg jednomasztowy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Bloki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 

Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu 

zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, 

wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny 

jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był 

zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót   Strona | 5 
Roboty murarskie – ST 01.05 
   

Belki nadprożowe mogą być transportowane na budowę, gdy osiągną wytrzymałość na ściskanie 

wynoszącą 0,7 Rw. Transport i składowanie belek powinno być w pozycji analogicznej do ich 

wbudowania. Poszczególne warstwy belek w stosie powinny być przedzielone przekładkami 

drewnianymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. Materiały przewożone na środkach transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Prace przygotowawcze.  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania 

elementów konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów 

skrzyżowań ścian, zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. 

Sprawdzić należy w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania 

robót murowych oraz kategorii elementów murowych.  

W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na 

budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana 

przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakość elementów murowych i zapraw, 

wymagając od producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności.  

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zakłada się możliwość korzystania z punktów 

osnowy wytyczonych dla elementów głównego układu nośnego budynku - siatki słupów. 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie  niezbędnych  dróg  

tymczasowych,  zasilania w energię  elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na 

teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku 

przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania 

zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników 

zapraw. 

Mury z bloków wapienno piaskowych 

Prace murarskie powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których 

pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawę, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i 

dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch 

murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem 

bloków i przygotowywaniem zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie 

stołowej piły do cięcia bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad 

murarskich.  

Zaprawa cienkospoinowa dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej 

mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą, 

w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego 

do wiertarki wolnoobrotowej. 
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Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 

bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych 

bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków 

wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia się bloki 

narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie jest wskazane 

murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie 

kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych.  

Zaprawę nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej 

szerokości bloków. Zastosowanie narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości 

na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby 

zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Montaż nadproży 

Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się na murze, na 

zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie mniejsze niż 9 cm i nie większe 

niż 19 cm (zalecane 15 cm). Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. Nadproża tego typu 

powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem. Jeśli pozostała część ściany nie będzie ocieplona, 

należy obłożyć nadproża warstwą izolacji. Wykonując nadproże, trzeba więc pozostawić miejsce na 

wykonanie docieplenia od strony zewnętrznej, by ściana miała później równą powierzchnię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” Przy 

wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 

- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na 

budowę 

- atestu (zaświadczenia o jakości) 

- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 

- dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Nadzór 

Inwestorski wątpliwości co do jakości cegieł. 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 

- zaświadczeniach z kontroli 

- zapisach w dziennikach budowy 

- innych dokumentach 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 

Cegły i pustaki powinny być zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po 

badaniach na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. 

Warunki dostawy 

Poszczególne rodzaje cegieł i pustaków powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej 

jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 

zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
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Wykonawca powinien: 

- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły 

- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 

- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonywanych przez producenta  

- zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 

ilości cegieł, zawierający następujące dane: 

 nazwę i adres producenta 

 datę i numer kolejny badania 

 oznaczenie według normy 

 ilość cegieł 

 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań 

Program badań 

Badania robót murarskich należy wykonywać w trzech etapach : 

- badania przed rozpoczęciem budowy 

- sprawdzenie robót pomiarowych 

- sprawdzenie robót przygotowawczych 

- badania w trakcie budowy 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 

- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 

- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie odpowiednich 

ekspertyz 

- badania odbiorcze 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

- sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów 

- sprawdzanie jakości wykonania poszczególnych ścian według opisu badań 

- ewentualne sprawdzenie nośności wykonanych elementów poprzez wykonanie 

- odpowiednich ekspertyz 

Badania konstrukcji murowych.  

Wszystkie elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacją projektową oraz warunkami niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

-  Sprawdzanie jakości dostarczanych i użytych materiałów, w szczególności wymiarów, klasy 

wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni zewnętrznych 

-  Ocena prawidłowości wiązania muru - w szczególności na stykach i narożnikach, na podstawie 

oględzin i zapisów w dzienniku budowy 

-  Sprawdzanie równomierności i szybkości wykonywania poszczególnych ścian na podstawie oględzin 

i zapisów w dzienniku budowy 

-  Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą - na podstawie oględzin  

i pomiarów taśmą z podziałką milimetrową, do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny 

ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości  

co najmniej 1,0 m 

-  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzać poprzez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na 
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skrzyżowaniu muru oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 

powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1,0mm 

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości kondygnacji należy 

przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

-  Sprawdzenie jakości wykonania i usytuowania wieńców żelbetowych w miejscach ich 

występowania na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

-   Sprawdzenie jakości zbrojenia. 

-  Sprawdzenie usytuowania poszczególnych ścian należy przeprowadzać poprzez pomiary 

geodezyjne. 

-  Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzać za pomocą poziomnicy murarskiej 

lub wężowej oraz łaty kontrolnej, przy dłuższych ścianach za pomocą niwelatora. 

-  Sprawdzenie prawidłowości wykonania nadproży należy wykonać za pomocą oględzin, dodatkowo 

należy sprawdzić równoległość oparcia. 

-  Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 

przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 

Tolerancje wykonania  

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy:  

Lp  Rodzaj odchyłki  

Wartość odchyłki 

dopuszczalnej  

[mm]  

1  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  

na długości 1m  

na całej powierzchni ściany pomieszczenia  

  

3  

10  

2  Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  

na wysokości 1m  

na wysokości 1 kondygnacji  

na całej wysokości ściany  

  

3  

8  

15  

3  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru:  

na długości 1m  

na całej długości budynku  

  

  

1  

10  

4  Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem:  

na długości 1m  

na całej długości budynku  

  

  

1  

10  

5  Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego):  

na długości 1m  

na długości całej ściany  

  

  

3  

-  

6  Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach:  
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do 100 cm  szerokość  

wysokość  

+5, -3  

+10, -5  

powyżej 100 cm  szerokość  

wysokość  

+10, -5  

+10, -5  

   

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki:  

  

Lp  Właściwości  Wymagania  

1  Dopuszczalne uszkodzenia:    

uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 

12 mm i długości ≤ 50 mm  

uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski)  nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 

12 mm  

rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach 

zewnętrznych  

nie więcej niż 3 szt. o długości ≤ 

50 mm  

2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów:    

długość  ≤ ± 2,0 mm  

wysokość  ≤ ± 1,0 mm  

szerokość  ≤ ± 2,0 mm  

wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień-uchwytów   
2,0 mm  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr bieżący dla: 

- ułożenia nadproży 

Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do 

wierzchu następnego stropu. Z murów odlicza się powierzchnię otworów drzwiowych i okiennych, 

oraz wnęk z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3. Nie odlicza 

się z powierzchni murów, nadproży, przesklepień płaskich, prefabrykatów, bruzd instalacyjnych, 

obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych. 

Jednostką obmiarową jest jeden metr sześcienny dla uzupełnienia ścian lub zamurowaniu otworów i 

jeden metr kwadratowy dla ścian o podanej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących 

fazach robót: 
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-po dostarczeniu na budowę materiałów: 

   wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi 

dokumentami, oraz powinna obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów  

z dokumentacją projektową 

   Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych 

zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania  

i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:  

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

 grubość muru 

 wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

 pionowość powierzchni i krawędzi 

 poziomość warstw  

 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonujemy na podstawie: 

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  techniczną   

-  innych zapisów Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 

   Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu pisemnie określa Inspektor nadzoru lub 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w 

umowie. 

Podstawę odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w 

- postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny 

- ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
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2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 

401 z 2003 r. 

 Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 

 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

 PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły 

ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

 PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 

Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

 PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 

Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – 

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

 PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport”,  

 PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja 

architektoniczna i branżowa. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 


