Test Land

Laboratorum Materialow Budowlanych

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: OTW1

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie (Etap II)
System wiercenia: reczny

Rzedna:

0,00

[mn.p.m.]

Data wyk.: 19.01.2022

© .S OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > 5
o8 -'5 g 8 [ O > = Q :8 > 5
oc g2 838 8T e |BE y s | o | 8 o | 222X
22/ £5 35§ 23 8 ﬁ%’ Rodzaj i barwa gruntu 55 8 o3| 5|88 |25 Bt
o O — = 0 o [ =] _ L o 2 _
5E18F SRc 8c| 58 |48 __iy= 22 5 §§ §5 59 |§s 23
IR i""&,’% > 2 ES s®8 | D |=g|”°® %‘E} 85| D
w N = U,E g m.‘;’. S g N O = 8_ %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- nB 0,12 Warstwa nawierzchni biftumicznej - - -
. nB 0,20 Beton - - - -
- —Por] 0,10 Pospoétka mw - - -
1,0
_ nN 2,58 Nasyp niekontrolowany (Z+C+Ppi) mw - - -
2,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 Agnieszka Grynda 2 . 1




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: OTW2

Test Land OTWORU WIERTNICZEGO ~Feedn® 000 [mnpml]
taborstornum Materalow Budowlanyeh | Temat- Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie (Etap 1)
System wiercenia; reczny Data wyk.: 19.01.2022
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_ nB 0,25 Warstwa nawierzchni bitumicznej - - - -
_ nB 0,12 Kostka kamienna - - - -
- i nB 0,15 Beton - - - -
1,0
nN 2,48 Nasyp niekontrolowany (Ppi+C) mw - - -
2,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 Agnieszka Grynda 2 2




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: OTW3

Test Land OTWORU WIERTNICZEGO 7 000 [mnpml]
Lahpretediun: Meterdsiow idandacich Temat: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie (Etap ||)
System wiercenia: reczny Data wyk.: 19.01.2022
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nB 0,36 Warstwa nawierzchni bitumicznej - - - -
_ 4 ;nB 0,24 Beton - - - -
S 0,06 Masa smotowa = = = B
1,0
- Nasyp niekontrolowany (Z+C+Ppi)
nN 1,84 [brazowy] mw - - -
2,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 Agnieszka Grynda 2 . 3




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: OTW4

Test Land OTWORU WIERTNICZEGO 28 000 [mnpm)]
aboratorium Materialow Budowlanyeh | Temat- Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie (Etap 1)
System wiercenia: reczny Data wyk.: 19.01.2022
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_ nB 0,20 Warstwa nawierzchni bitumicznej - - - -
- Beton - - - _
- Pospotka [brazowal mw - - -
1,04
nN 1.40 Nasyp nlekont[:;c;mayr]y (Ppi+C+Ps) mw ) ) i
= 2,0
| Nasyp niekontrolowany (Ppi+C)
nN 1,00 [brazowy] mw - - -
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 Agnieszka Grynda 2.4




Test Land

Laboratorium Materiatow Budowlanych

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: OTW5
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie (Etap II)
System wiercenia; reczny

Rzedna:

0,00

[m n.p.m.]

Data wyk.: 19.01.2022
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nB 0,46 Warstwa nawierzchni bitumicznej - - - -
i LnB 0,29 Podbudowa betonowa - - - -

B 035 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
) 1,0 ' [brazowe] ) ) ) )
| Nasyp budowlany (Ps)

nB 0,90 [brazowy] mw - - -

= 2,0
Nasyp niekontrolowany (G+C)
nN 0,50 [brazowy] mw - - -
Glina piaszczysta
Gp 0,50 [brazowal mw 1 tpl -
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 Agnieszka Grynda 2 . 5




