Karta odwiertu
w istniejgcej nawierzchni drogowej

Legionowo, ul. Olszankowa
Pkt. 1

Data: 12.01.2021

Nr Gtebokos¢ | Grubosé S.uma. WIS Rodzaj .
bitumicznych Opis
warstwy m ppt cm cm warstwy
1 0,0-005 | 50 15,0 scieralna beton asfaltowy
mieszanka grysow
2 |005-010]| 50 wigzgca beton asfaltowy
mieszanka grysow
B gorna beton asfaltowy
3 0,10-0,15 5.0 podbudowa mieszanka kruszyw
4 0,15-0,29 14,0 podbudowa beton pokruszony
5 >0,29 podtoze nasyp piaszczysty
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