ZESTAWIANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH /SREDNICH/

Stan gruntu Gestos¢ Kat tarcia ] Zawartosc¢ czesci Wspotczynnik
Numer . . Kohezja
Symbol gruntu objetosciowa wewnetrznego organicznych wodoprzepuszczalnosci
warstwy plastycznosc | 3 cy [kPa]
O [g/cm”] wl°] lom [%] k [m/s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 H - - - - - - -
lta | saclSi; sasiCl; tol (6,16~ 025 2,08 15,0 17,0 0,0-2,0 1,0x 107
clsaSi//Sa Lsr = 0,20
1ib clsaSi pl 0,33 2,05 13,0 12,5 - 1,0x 107
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