21.02.2024

Nr postepowania N&/gﬁéﬁg%/4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

kod CPV - 73 11 10 00 - 3 laboratoryjne ustugi badawcze

Przedmiotem

zamowienia jest obstuga

laboratoryjna

drog wojewodzkich

(nowobudowanych,

remontowanych, przebudowywanych i istniejgcych) wojewoddztwa slaskiego administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Dla powyzszego zadania przewiduje sie nastepujacy zakres badan:

llos¢ dni od
rozpoczecia badania
; § ; do przekazania
Lp. Nazwa badania Nr normy j-m. llos¢ Zamawiajacemu
opracowanych
wynikow
Oznaczenie modutu odksztalcenia podioza przez obcigzenie A
1 lyta (aparatem VSS) PN-S 02205:1998 punkt 10 2
2 | Pomiar profilu wzdiuznego wraz z okresleniem parametru IRl WTW ZDW 2022 km/pas 2 3
3 | badania geotechniczne X X X X
Odwiert geotechniczny z okresleniem rodzaju warstw PN-EN 1997-2 m 10 7
Wykonanie odkrywki (do 1,5m?2) w celu pobrania materialu do - 1
badan i
Badanie zageszczenia gruntéw sondg dynamiczng SD m 5 5
4 | Badania mieszanki mineralno-bitumiczne; X X X
wykonar]le odWIen}J przez pakiet bitumiczny wraz z PN-EN 12697-36 punkt. 70 2
QZnaczeniem grubosm warstwy
* pobranie materiatu do badan w dniu wbudowywania (luzny) PN-EN 12697-27 szt. 10 -
5 . o P E PN-EN 12697-1;
wykonanie ekstrakgji z probki PN-EN 12697-2 szt. 60 4
* oznaczenie gestosci objetosciowe; PN-EN 12697-6 szt. 150 4
* oznaczenie gestosc PN-EN 12697-5 szt. 50 4
* zawartos¢ wolnej przestrzeni PN-EN 12697-8; szt. 150 4
* odporno$¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 kpl. 2 10
* odporno$¢ na deformacie trwale - koleinowanie PN-EN 12697-22 szt 2 5
* wskaznik zageszczenia warstwy PN-EN 13108-20 szt. 100 4
5 | Badania betonu: X X X X
* pobranie materiatu do badani w dniu wbudowywania (luzny) PN-EN 12350-1 kpl. 10
* badanie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach PN-EN 12390-3 kpl. 5 30
* wodoszczelnosé PN-EN 12390-8 kpl. 2 10
* nasigkliwos¢ PN-88/B-06250 kpl. 2 10
Badanie wytrzymatosci na $ciskanie gruntu stabilizowanego .
: spoiwem, wykonane po 7 i 28 dniach z pobraniem materiatu PR et probka g S
7 | Badanie kruszyw dla podbudéw, MMA oraz betonow X X X X




* pobranie probek do badan PN-EN 932-1 szt, 10 -
* uziarnienie z okresleniem kategorii zawartosci pytow PN-EN 933-1 szt 10 2
n"{:?o?; grygcé:\; r(g)zg?z?ic)ma po pigeiokrotnym zageszczeniu PN-EN 833.8 szt 8 5
* odpomost na rozdrabnianie LA PN-EN 1097-2 szt. 8 4
* odporno$é na cieranie Moe PN-EN 1097-1 szt. 1 4
{alrpn{:r?zin\t'\?v:ﬁj ;:;v\;;tosc Zlaren o powierzchni przekruszonej i PN-EN 9335 ol 1 9
* mrozcodpomnosé F wg ZDW-WTW EEEE lgg;; szt, 8 15
* wartos¢ CBR po zageszczeniu wg metody Practora do

wskaznika zageszczenia wymaganego dla danej warstwy, przy | PN-EN 1328647 szt. 8 7
energii 0,59 Jiem? | moczeniu w wodzie 96h

* ksztalt kruszywa grubego - maksymaina wartosé wskaznika PN-EN 933-3; PN-

plaskosci F1 1o wskaznika ksztatlu S| EN 9334 szt ! 2
* nastakliwosc PN-EN 10976 szt. 5 4
* zgorzel sloneczna bazaltu PN-EN 1367-3; szt 1 4
* jakos¢ pytow MBr PN-EN 933.9 szt. 1 2
* odpomosé na polerowanie kruszywa PSV PN-EN 1097-8 szl. 1 4
* grube zanieczyszczenia lekkie mepc PN-EN 1744-1 szt. 1 2
* kanciastos¢ ksuszywa drobnego Ecs PN-EN 933-6 szt 1 3
Badanie gruntow X X X X
* pobranie materiatu do badar PN-EN 932-1 szt, 5 2
* analiza sitowa PN-B-04481 szt. 5 2
* oznaczenie kapilarosci bieme] PN-B-04493 szt. 5 5
* oznaczenie zawartosci czedei organicznych PN-B-04481 szt 5 5
S Ao B | psougt | | s ;
* wyznaczenie wskaznika nognoscl gruntu CBR PN-3 02205:1998 sz 5 5
* granica plynnosci i plastycznosci PN-B-04481 szt 1 5
* wskaznik roznoziamistosci PN-B-04481 szt 1 5
* wspdtezynnik filtracji BN-76/8950-3 szt. i 5
* kat tarcia wewnetrznego i spbjnoé PN-B-04481 szt 1 5
* wilgoines¢ naturalna PN-B-04481 szt 1 5
* wodoprzepuszezalnosé l:;?[}of 492 DIN szt. 1 5
* oznaczenie pecznienia PN-S 02205:1998 szt. 1 5
* straty masy przy prazeniu PN-B-04481 szt 1 5
Badanie asfaltu A X X X
* pobranie materiaty do badart PN-EN 58 szt. 1

* odzyskanie lepiszcza PN-EN 12697-3 szt 1 5
* penetracja w 25°C PN-EN 1426 szt 2 5




* temperatura migknienia PN-EN 1427 szt, 2 5

* nawrdt sprezysty PN-EN 13398 szt, 1 5
10 | Jakosé wody X X % X
PN-EN 872

* Oznaczenie zawiesiny oraz indeksu oleju mineralnego 20 10

PNENISOQ3772 | &

Badanie probek dastruktu asfaltowego na zawartost
11 | wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych z szi. 5 20
okresieniem stezenia odcieku probki

Postanowienia ogdlne:

1. Przedmiot zamoéwienia realizowany bedzie na podstawie pisemnych zlecen Zamawiajacego
okreélajacych miejsce i zakres ustug. Wykonawca winien na kazde telefoniczne/pisemne zlecenie
Zamawiajacego przeprowadzi¢ badania na terenie budowy lub pobraé prébki i rozpocza¢ badania
w ciagu 2 dni roboczych.

2. Wykonawca posiada aktualny certyfikat akredytacji wydany przez jednostke akredytujacs,
ktorego zakres obejmuje minimum cztery badania zgodnie z zatacznikiem nr 1A,

3. Wykonawca zobowigZe sieg, ze:

- ustuga zostanie rozliczona na podstawie kwot jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawce
{zatacznik nr 6)

- za wykonane badania wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru badan laboratoryinych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego — wzdr protokotu odbioru badan laboratoryjnych okresia
zalgcznik 1 do OPZ.

- protokdr odbioru badan laboratoryjnych wypetnia Wykonawca

- opracuje i uzyskania zatwierdzenia uproszczonego projektu organizacjl ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z § 5 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 r. nr 177 poz. 1728). Zamawiajacy
wymaga aby urzadzenia sygnalizacyjne byly zmontowane na pojeizdzie oraz odpowiednio
podéwietlone. Na miejscu wykonywanych prac nalezy uzy¢ znakéw (pachotkdéw) U-23a lub U-23b
z mozliwodcia montazu ostrzegawczych Swiatet blyskowych - zottych. Odleglo$é miedzy
pachotkami nie powinna by¢ wieksza niz 5m.

- badania okreslone w zakresie akredytacji nie beda zlecane innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiajgcego

4. Kwota jednostkowa netto zawiera: przeprowadzenie badania, wykonanie sprawozdania, koszty
transportu, uzupetnienie otwordw w nawierzchni po wykonanych cdwiertach oraz inne niezbedne
CZynnosci.

Skrocony opis badania dla okreslenia kwoty jednostkowe]:

Pkt. 1 - dojazd na miejsce, zorganizowanie przeciwwagi {obcigzenia), wykonanie badania, analiza
wynikow wraz z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 2 - dojazd na miejsce, wykonanie badania, analiza wynikdéw wraz z przedstawieniem
whnioskow

Pkt. 3 - dojazd na miejsce, wykonanie badania, analiza wynikow wraz z przedstawieniem
wnioskow

Pkt. 4 ~ dojazd na miejsce, pobranie probek, uzupelnienie otworu po wykonanym odwiercie,
wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z przedstawieniem wnioskdw

Pkt. 5 -~ dojazd na miejsce, pobranie prabki, uzupetnienie otworu po wykonanym odwiercie,
wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z przedstawieniem wnioskow

Pkt. 6 - dojazd na miejsce, pobranie prdbki, wykonanie badania, analiza wynikdw wraz z
przedstawieniem wnioskow

Pkt. 7 - dojazd na miejsce, pobranie prébki, wykonanie badania, analiza wynikdow wraz z
przedstawieniem wnioskow

Pkt. 8 - dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikéw wraz z
przedstawieniem wnioskdw

Pkt. 9 — dojazd na miejsce, pobranie probki, wykonanie badania, analiza wynikdéw wraz z
przedstawieniem wnioskow

Pkt. 10 - dojazd na miejsce, pobranie prébki, wykonanie badania w laberatorium posiadajacym
akredytacje dla tege badania

Pkt. 11 =~ przygotowac' probki do badan, oznaczenie zawartos¢ wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych z okresleniem stezenia odcieku prébki (wykonane w laboratorium




10.
11.

12.

13.

posiadajace akredytacje dla tego typu badania), przedstawienie wynikéw oraz wnioskéw z
badan
Podstawa ptatnosci bedzie kwota jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawce-za jednostke
obmiarowa dla kazdej pozycji wyszczegdlnionej w WYCENIE (zatacznik nr 6). Ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kwot jednostkowych- netto i ilosci
rzeczywiscie wykonanych ustug.
Sprawozdanie z badari powinno zawierac informacje oraz wyniki z przeprowadzonych badan, zgodnie
z norma badawcza. Otrzymane wartosci z badar nalezy pordwnaé z wymogami dokumentéw
odniesienia. W sprawozdaniu nalezy uwzgledni¢ takze wnioski z przeprowadzonych badarn.
Podczas badania grubosci warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé zdjecie badanej probki z
odnosnikiem skalowym. Wykonane zdjecia powinny byé czytelne, wykonane w sposéb jednoznacznie
okreslajacy wymiary sfotografowanej probki.
Jezeli badania bedq zlecane innemu podmiotowi, traktuje sie go, jako podwykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do kontroli podwykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontroli laboratorium, obecnosci w trakcie pobierania prébek
oraz podczas wykonywania badan laboratoryjnych.
Osoba odpowiedzialna za wykonywanie ustug laboratoryjnych, powinna posiada¢ minimum dwu letnie
doswiadczenie w badaniu laboratoryjnych drogowych.
Dopuszcza sig dokonanie przez Zamawiajacego zmian zakresu rzeczowego zleconych badar ujetych w
Opisie Przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zaptacenia kary umownej z tytutu:
a) zwioki za przekazanie Zamawiajacemu raportéw badarn - w wysokosci 100zt netto za kazdy
rozpoczety dzien,
b) przekazania Zamawiajacemu raportéw zawierajacych btedy - w wysokoéci 50 zt netto za
raport,

Termin realizacji - do 06.12.2024 r.




Zalacznik nr 1 do OPZ
WZOR

-_ARZAD DROG
--WOJ_EWO DZKICH

"I’OWICACH

PROTOKOL ODBIORU BADAN LABORATORYJNYCH
SPISANY W DNIU ovovcareiceeesensectsececns o eeeem et s sni b b s san s s
DOTYCZY WNIOSKUI UMOWY NR ..o r AL |17 RS

1. NUMER ZLECENIA:

2. ZAMAWIAJACY: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
40- 603 KATOWICE UL. LECHICKA 24

3 WYKONAWCA:

UCZESTNICY ODBIORU:

- ODBIERAJACY ZDW KATOWICE: ...t et e e et s e e ensrrenns
~ODDAJACY (PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY)! .ottt e e e
SINNTUCZESTNICY: i i e s e e e s sr e n e e s ne e

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ODBIORU Z PODANIEM ZAKRESOW RZECZOWYCH:

llogé Kwota Wartosé
L.p. Przeprowadzone badania badan :jednostkowa | badania netto
netto
ZIeCenie NT... e e DW.......... MIEJSCOWOSEC...veeerrarrareen e

1
2
3
4
5
6
7
8

Razem:

VAT 23%:
Ogétem




5. TERMIN REALIZACH USLUGI: Ot ittt AOuriii e e

TERMIN UMOWY ZOSTAL DOTRZYMANY/OPOZNIONY J* O ...t eerereereesoeeeenssnereanns DNIZ PRZYCZYN:
- ZALEZNYCH OD WYKONAWCY )*
- ZALEZNYCH OD ZAMAWIAJACEGO )*
- NIEZALEZNYCH OD STRON UMOWY)*
} * niepotrzebne skreslié

6. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE DO ODBIORU:

L Rodzaj dokumentéw (sprawezdania z badan)

I

DO P GO

7. NALEZNOSE WYKONAWCY (WARTOSE ROBOT) OGOLEM WYNOSI:

.................................... {brutto)
8. INNE USTALENIA, POSTANOWIENIA, WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM:

10. PODPISY:

-ODBIERAJACY ZDW KATOWICE: e e e ie e e e et st b e a0 0 s eene s
-ODDAJACY (PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY): oottt e e e srs e ra s ss st e smnss s

SINNTUCZESTNICY: e e e s e sa s et e et an et st enrmeseerentene




