
Zał. 7.2

BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Lokalizacja: POGORZEL  PRZEPUST OTWÓR :2 głęb.5,0 m

Analiza sitowa Badania makroskopowe
Wymiar Masa Suma Nazwa gruntu

oczek sita pozostałości Zawartość zawartości Domieszki CaCO3

[mm] na sicie [g] [%] [%] Barwa gruntu Wilgotność

10 0,00 0,00 0,00 Wyniki badań laboratoryjnych

5 0,00 0,00 0,00 Nazwa gruntu PIASEK  ŚREDNI

2 0,20 0,09 0,09 Skład uziarnienia

1 2,01 0,92 1,02
φ ziarn

> 40 > 2 > 0,5 >0,25

0,5 42,03 19,31 20,33 mm mm mm mm

0,25 151,98 69,83 90,16 Zawartość w % 0 0,09 20,33 90,16
0,1 16,93 7,78 97,94

0,063 2,28 1,05 98,99

denko 2,20 1,01 100,00
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Frakcje

Iłowa Pyłowa Piaskowa Żwirowa Kam.

d20 = 0,28 [mm]

K= 1,93 * 10-4 [m/s] 

(wz.USBSC amerykanski)                  

nazwa gruntu  

piasek  średni                                                                                                                                                                                                                                                           


