PZ/27/2023
Zatacznik nr 2 do OPZ

Wykaz parametréw jakie nalezy oznaczyé w przepracowanym oleju silnikowym

Metale Zanieczyszczenia i dodatki Analizy Fizyczne
(ppm)
Glin (Al) Bor (B) Lepko$¢ 100 st.C ( mm2/s)
Miedz (Cu) Siarka (S) pH
Chrom (Cr) Krzem (Si) Nitrowanie (Abs/cm, FTIR)
Zelazo (Fe) Potas ( K) Sulfonowanie ( Abs/cm, FTIR)
Otéw (Pb) Fosfor (P) Glikol (%, FTIR)
Cyna (Sn) Molibden (Mo) Liczba kwasowa (mgKOH/g)
Nikiel (Ni) Magnez (Mg) Liczba zasadowa (mgKOH/g)
Wapn (Ca) Woda (%, FTIR)
Cynk (Zn) Oksydacja ( Abs/cm, FTIR)

Lepko$¢ 40 st.C ( mm2/s)




