
 

1.5. Roboty murowe -przemurowanie kominów ponad dachem-ST.005

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych-przemurowanie kominów ponad dachem, Specyfikacja Techniczna jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze dla zadania: Docieplenie 

stropodachów, ścian zewnętrznych oraz roboty towarzyszące  budynek szkoły 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie ul. Żakow 1

1.5.2. Zakres robót

  -Wymurowanie komiów ponad dachem

1.5.3.  Materiały

Cegła ceramiczna pełna klinkierowa kl. 200 wg.PN-B-12050:1996 , zaprawa 

cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa .Wytrzymałość na ściskanie !% MPa.Masa 4,-4,5kg

1.5.4. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.5.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 

pionowy lub wciągarka ręczna

1.5.6. Wykonanie robót

 Mury kominowe należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin , 

do pionu i sznura. Spoiny w murach - poziome 12mm , pionowe 10 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.

1.5.7. Kontrola jakości

 Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej.

-wymiarów i kształtu cegły

-liczba szczerb i pęknięć



-odporność na uderzenia

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m3) muru - nowego i uzupełnianego

1.5.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

1.5.10. Podstawa płatności

Zgodnie z Umową.

1.5.11. Przepisy związane

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

(wymienić inne normy, przepisy lub katalogi wyrobów)  


