WYNIKI BADAN WYTRZYMALOSCI NA SCINANIE

Miejsce poboru: Jaworze Dolne
Préba nr:O -4 :
Gilgebokosé poboru:2.20 - 2.40 m ppt
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Rodzaj prébki: prébka o nienaruszonej strukturze
Metoda badania: standardowa wg PN-88/B-04481
Data badania: Wrzesiefi 2016 rok

kat tarcia wewnetrznego: ¢ - 14.1°
spojnosé: c, - 29.4 kPa
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