
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ GRUNTU Z OBIEKTU: Wyszków Śląski

Lp. Nr Głębokość Nazwa gruntu symbol Nazwa gruntu
otw. m wg Eurokod 7 wg Eurokod 7 wg normy PN-88/B-04481 Żwir Piasek Pył Ił

1 O-1 1,0-1,5 piasek ze żwirem grSa pospółka 46,86 50,19 2,95
2 O-1 2,4-2,6 piasek gruby CSa piasek gruby 8,90 87,64 3,46
3 O-1 2,6-3,0 piasek gruby CSa piasek gruby 6,86 88,41 4,73
4 O-2 3,6-4,0 piasek gruby CSa piasek gruby 4,78 90,85 4,37
5 O-2 1,0-1,7 piasek ze żwirem grSa pospółka gliniasta 47,02 41,92 11,06
6 O-2 2,2-2,5 piasek ze żwirem grSa pospółka gliniasta 32,63 54,19 13,18

BADANIA WYKONAŁ:

Zawartość frakcji %


