PRO EKT OPINIA GEOTECHNICZNA
G I ] ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH DROGA WOJEWODZKA DW 181 km 21+480 —21+610
DRAWSKI MtYN, wojewddztwo wielkopolskie
w w Zawar. czesci
analiza makroskopowa wg PN-88/B-04481 konsystencja wg PN-88/B-04481 organicznych - uziarnienie **, ***
Ip- otwdr gteb. strat . rodzaj gruntu
zawartos¢ prazenia
rodzaj gruntu barwa caco, wilg. wateczki stan w, w w, Iy Iy stan Id,"‘l’:fz:; | Fres fo fr fi

- - m - - % - szt. - % % % % - - % % % % % -

1 D01 0,5 nN[Ps+Z+H] brqzowa 3:5 w - - 8,7 - - - - - 1,5% - R R R R

2 D01 1,2 nN[Pd/Ps+H+Z+C] czarna 1+3 w - - 19,5 - - - - - 4,0% - - - R R

3 D01 2,0 Pr/Ps brgzowa <1 w - - 12,0 - - - - - - 17,7 78,5 2,6 1,2 pospdtka

4 D01 2,9 Ps/Pd+H c.szara 1+3 nw - - 30,8 - - - - - 3,0* - - - - R

5 D01 34 T/Nm c.brqzowo-czarna <1 w - - 111,0 - - - - - 21,2 - - - - -

6 D01 4,0 Ps/Pd szara <1 nw - - 23,8 - - - - - - - - - - _

7 D01 55 Gp/Pg+Z szara >5 w 1/1 tpl 12,4 - - - - - - - R R R R

8 D02 04 nN[PdH+Z] czarna 1+3 w - - 18,9 - - - - - 3,0* - - - - .

9 D02 1,2 Ps/Pr+H szara <1 w - - 17,8 - - - - - 0,6% - - - - -
10 D02 3,0 T c.brqzowo-czarna <1 w - - 294,0 - - - - - 61,8 - - - - -
11 D02 4,3 Pg szara <1 w 2/2 pl 15,9 - - - - - - - - - N -
12 D02 58 Prt/Pg szara <1 nw - - 20,2 - - - - - - - - - - R
13 D03 1,2 nN[Ps/Pd+K] j.brgzowa 3:5 w - - 6,7 - - - - - - 2,4 94,8 2,8 0,0 piasek sredni
14 D03 3,0 Ps+H szara 1+3 nw - - 21,0 - - - - - 1,7 - - - - -
15 D03 3,5 Ps+H szara 1+3 nw - - 18,8 - - - - - 1,2* - - - - -
16 D03 50 T c.brqzowo-czarna <1 w - - 170,2 - - - - - 40,6 - - - - -
17 D03 58 T/Nm czarno-brgzowa >5 w - - 121,8 - - - - - 30,7 - - - - -
18 D03 6,4 T/Nm czarno-brgzowa >5 w - - 56,3 - - - - - 12,5 - - - - -
19 D05 1,0 Pd/Ps Jj.brgzowa 1+3 w - - 7,4 - - - - - - 0,0 99,3 0,7 0,0 piasek sredni
20 D05 2,3 Gp+Z szara >5 mw 0/0 pzw 11,2 - - - - - - - - . . .

A _ badania akredytowane, Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1299;
* wartos¢ wyniku poza zakresem akredytacji (zakres 6 - 90% suchej masy);

Badania laboratoryjne wykonat: Tomasz Laudariski

** analiza areometryczna wg PKN-CEN 1S0/TS 17892-4:2009 W;

DOKUMENTACJA NR 8606A / 2020

*** analiza sitowa wg PN-88/B-04481 W;

W _ norma wycofana;

ZALACZNIKNR 7.1,



A _ badania akredytowane, Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1299;
* wartos¢ wyniku poza zakresem akredytacji (zakres 6 - 90% suchej masy);

Badania laboratoryjne wykonat: Tomasz Laudariski

** analiza areometryczna wg PKN-CEN 1S0/TS 17892-4:2009 W;

DOKUMENTACJA NR 8606A / 2020

PRO EKT OPINIA GEOTECHNICZNA
G I ] ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH DROGA WOJEWODZKA DW 181 km 21+480 —21+610
DRAWSKI MtYN, wojewddztwo wielkopolskie
w w Zawar. czesci
analiza makroskopowa wg PN-88/B-04481 konsystencja wg PN-88/B-04481 organicznych - uziarnienie **, ***
Ip. otwor gfeb. sata. rodzaj gruntu
zawartos¢ prazenia
rodzaj gruntu barwa caco, wilg. wateczki stan w, w, w, Iy n stan Id,:’:fz:; e frez fo fr fi

- - m - - % - szt. - % % % % - - % % % % % -
21 D05 2,9 Gp+Z szara >5 mw 0/0 pzw 10,9 - - - - - - - - - - -
22 D06 1,4 nN[Ps+Pd+Z] brqzowa 35 w - - 6,6 - - - - - - 15,2 81,2 3,2 0,4 pospdtka
23 D06 36 nN[Ps+Pd+Z] brgzowa 3:5 w - - 4,2 - - - - - - - - - - -
24 D06 55 Ps+Z+H c.szara 3:5 nw - - 23,6 - - - - - 1,9* - - - - -
25 D06 7,0 T/Nm c.brqzowo-czarna <1 w - - 169,7 - - - - - 55,1 - - - - -
26 D06 7,6 T/Nm c.brqzowo-czarna 1+3 w - - 103,1 - - - - - 24,7 - - - - -
27 D06 82 Pd+H c.szara 1+3 nw - - 22,1 - - - - - 2,1* - - - - -
28 D06 9,5 Ps+Z+K szara 3:5 nw - - 14,6 - - - - - - - - - - -
29 D06 11,0 Gp+Z szara >5 mw 0/0 pzw 11,4 - - - - - - - - - - -
30 D07 0,7 nN[Pd+Nmp+K] c.brqzowo-czarna <1 w - - 24,6 - - - - - 4,3* - - - - -
31 D07 1,7 Ps+Z+H c.szara <1 nw - - 23,2 - - - - - 1,3* - - - - -
32 D07 2,6 T c.brqzowo-czarna <1 w - - 384,2 - - - - - 76,0 - - - - -
33 D07 4,3 Po/Pr szara 3+5 nw - - 17,6 - - - - - - 13,2 84,4 2,4 0,0 pospdtka
34 D07 6,0 Gp+Z szara >5 mw 0/0 pzw 11,8 - - - - - - - - - - -
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
39 - - - - - - - - - - - - - - - - . . . .
40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*** analiza sitowa wg PN-88/B-04481 W;

W _ norma wycofana;

ZALACZNIKNR 7.2,



